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PUR ADAMANT DU 48999 Hochglanzlack

e 3M™ Schleif- & Polierprozess
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PUR ADAMANT DU 48999 Hochglanzlack
= Planschliff der lackierten Oberflache

= Entfernung der Kratzer, Lacklaufer und Orangenhaut mit 3M 375L Hookit Schleifscheibe P800

= Reinigung der Oberflache nach dem Schleifprozess mit 3M MS-DC Typ T

+ 3M MS-DC
Typ T
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PUR ADAMANT DU 48999 Hochglanzlack

= Zwischenschliff der lackierten Oberflache

= 3M 260L+ Hookit Schleifscheibe P1200

Purple* ishing h.

PIE cmmmen ()5,

.n'lg'Fl'nm~mFﬂ\
3M 260L+ Hookit
M oM 4 3M F
a3 3M 3w

eP1200 0

3M MS-DC
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3M™ Schleif- und Polierprozess
PUR ADAMANT DU 48999 Hochglanzlack

= Enschliff (Feinschliff) der lackierten Oberflache

= 3M 443SA Trizact Feinschleifscheibe P3000 erzeugt eine minimale Rautiefe und reduziert den
nachgelagerten Polierprozess auf ein Minimum.

3M 443SA Trizact
Feinschleifscheibe P3000

3M Spriihflasche

4 SM
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3M™ Schleif- und Polierprozess
PUR ADAMANT DU 48999 Hochglanzlack

= High-End-Schliff (Vorpolieren) der lackierten Oberflache

= 3M 443SA Trizact Feinschleifscheibe P6000 erzeugt ein perfektes Finish, der nachgelagerte

Polierprozess wird deutlich verkirzt.
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3M 443SA Trizact
Feinschleifscheibe P6000

3M Spriihflasche

: SM
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PUR ADAMANT DU 48999 Hochglanzlack

= Polierschritt 1

= Aufpolieren der Lackoberflache mit der 3M Finesse-it Schleifpaste und
dem 3M Finesse-it Natural Buffing Pad (Polierfell)

3M Finesse-it Schleifpaste

Uiy

3M Finesse-it Natural
Buffing Pad
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PUR ADAMANT DU 48999 Hochglanzlack

= Polierschritt 2

= Mit der 3M Perfect-it Il Extra Fine Schleifpaste und dem 3M Finesse-it Foam Polishing Pad
,Extra Life“ wird der Lack auf Hochglanz poliert

[
.

3M Perfect-it Il Extra Fine
Schleifpaste

3M Finesse-it Foam
Polishing Pad ,Extra Life”
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PUR ADAMANT DU 48999 Hochglanzlack

= Polierschritt 3
= Hologrammfrei / Tiefenglanz

= Fdrein schnelles und sicheres Entfernen von Hologrammen vor allem auf

schwarzen/dunklen Lacken ist die Finesse-it Ultra Fine Polierpaste mit
dem Perfect-it Hookit Foam Polishing Pad einfach perfekt

= Die bearbeitete Lackoberflache erhalt einen einzigartigen Tiefenglanz,
der auch sehr anspruchsvolle Kunden zufrieden stellt

3M Finesse-it Ultra Fine
Polierpaste

3M Perfect-it Hookit Foam
Polishing Pad
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PUR ADAMANT DU 48999 Hochglanzlack

= Schnell und sicher zu einem perfekten Oberflachenfinish
= Kantenbearbeitung

= Feinschleifarbeiten in kritischen Bereichen werden mit dem
3M Semi-Handteller schnell und sicher durchgefuhrt
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PUR ADAMANT DU 48999 Hochglanzlack

= Schnell und sicher zu einem perfekten Oberflachenfinish

= Polieren

. Das perfekte Oberflachenfinish wird mit einer rotativen Poliermaschine erzielt. Hierbei sollte die
Umdrehung moglichst gering gehalten werden (900 — 1200 U/min).

- Poliermedien missen immer sauber gehalten werden, denn Verunreinigungen konnen Kratzer

auf der lackierten Oberflache verursachen.
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PUR ADAMANT DU 48999 Hochglanzlack

= Schnell und sicher zu einem perfekten Oberflachenfinish
= Hochwertiges Finish

= Polierruckstande werden mit dem Scotch-Brite Mikrofaser-Poliertuch ,Premium®
fussel- und streifenfrei entfernt ohne Mikrokratzer auf der Oberflache zu hinterlassen
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