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Faites-vous partie des applicateurs ...

>>> (01

Les produits a

+ quiont eu de mauvaises expériences avec les laques et les vernis a
base d'eau dans le passé ?

+ qui ne connaissent que le vieil adage lorsqu’il s'agit d'utiliser des laques ; .
et des vernis a base d'eau : « ne laquer/vernir que lorsque le temps l eau SOﬂt-ILS

convient également au séchage du linge » ? utilisables sans

« qui craignent que Lutilisation des laques et des vernis a base d'eau ne DFObleme?
fonctionne pas sur leur chantier ? Oui. mais le

- qui pensent que la qualité d'une surface laquée ou vernie a base d'eau Changement
n'est pas suffisamment élevée ? commence

- aupres desquels leurs clients se plaignent également de L'odeur acre dans la tete!
de leurs nouveaux meubles ?

Vous pouvez donc soit continuer a refuser de travailler avec des laques et les
vernis a base d’eau et cultivez vos idées recues. Dans ce contexte :

« on peut réfuter un jugement ; un préjugé, jamais » !
(Marie Ebner-Eschenbach, 1830-1916; écrivaine autrichienne)

Ou bien vous continuez de lire et vous obtiendrez des conseils et des solutions
pour l'utilisation professionnelle des laques et des vernis a base d'eau.

Nous éveillerons peut-étre votre intérét et vous en viendrez a la conclusion,
comme de nombreux autres professionnels avant vous, que cela vaut a peine
de retenter une nouvelle fois lexpérience avec ces talents souvent inconnus des
finitions de surface ?

Nous sommes a votre disposition. Et si vous appliquez les astuces suivantes, Nous
sommes certains que le résultat vous convaincra.

Sivous le souhaitez, nous vous mettrons en contact avec des collegues qui uti-
lisent avec succes, et ce, depuis désormais de nombreuses années, des systemes
de laques et de vernis Hydro. Car, comme c'est souvent le cas,

les gens ont tendance a plutot croire

le mauvais que le bon.
(Giovanni Boccaccio ; 1313-1375 ; écrivain italien)
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Ou appartenez-vous déja au groupe toujours plus
important des applicateurs de lagues et de vernis
a base d'eau ?

Pensez-vous également depuis, que les systémes HYDRO peuvent (pratiquement)
faire tout ce que les systemes a base de solvants peuvent faire, si on prend en consi-
dération les propriétés particulieres et qu'on adapte les parametres de production en
conséguence ?

Vous avez donc recours aux laques ou aux vernis

a base d'eau ; le systeme de laque ou de vernis du
futur avec des caracteristiques particulierement in-
téressantes ?

+ Vous réduisez déja les émissions de composés organiques volatils en
utilisant un systeme de vernis ou de laque a faible émission ?

+ Vous pouvez déja prendre part a des appels d'offres publics ?

+ Vous ne disposez déja plus de produits contenant des solvants a 'odeur
acre dans votre entreprise ?

+ Vous étes ouvert a la nouveauté et avez toujours une longueur d'avance
sur vos nombreux autres collegues ?

+ Vous souhaitez une sécurité et une planification a long terme dans cette
jungle de directives juridiques en constante évolution ?

+ Vous livrez déja depuis longtemps des meubles « sans odeurs » ?
Vous trouverez alors ici peut-étre quelgues informations complémentaires qui vous
permettront de mieux comprendre les propriétes particulieres de ces systemes

high- tech. Idéalement, cela vous permettra d'optimiser vos processus de travail
internes et ainsi d'augmenter votre qualite.
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Géneralités relatives aux laques et aux vernis a
base d'eau

On qualifie les laques ou vernis a base d'eay, les laques ou vernis HYDRO

ou les lagues ou vernis hydrodiluables, des laques ou vernis qui contiennent

de « l'eau » comme solvant principal. Peu importe que ces laques ou vernis
contiennent comme liant une dispersion a base de résine alkyde, acrylique ou
polyuréthane, ou méme une combinaison de ces dispersions, ces lagues et ces
vernis peuvent tous étre dilués a l'eau. Pour vous, en tant qu'applicateur, cette
information n'est toutefois pas essentielle. Les laques ou les vernis a base d'eau
sont, dans la plupart des cas, fournis préts a lemploi. Une dilution n'est en effet
nécessaire que dans des situations particulieres. Ces cas spéciaux vous sont indi-
qués dans les informations techniques.

Les laques ou les vernis a base d'eau sont les talents inconnus des finitions

de surface, que ce soit dans le secteur artisanal ou industriel. Ils couvrent au-
jourd'hui toute la gamme de qualité en matiere de finition des surfaces. En
fonction des besoins, nous les retrouvons depuis le niveau le plus bas, identique
3 la « peinture a leau » a lécole, en passant par des systémes 1K (un composant)
et 2K les plus divers jusqu'au produit high-tech avec les durcisseurs UV ou ESH
(=faisceau d'électrons).

Ce n'est pas sans raison gue ces produits connaissent depuis de nombreuses
années un grand succes pour les finitions parquets et escaliers. La peinture in-
dustrielle et automobile y a recours depuis plusieurs décennies. Dans le domaine
de la finition de meubles, ils sont de plus en plus appréciés. Ils remplacent donc

toujours plus les lagues ou vernis classiques a base de solvant, et ce, encore rela-

tivement lentement, mais de maniere constante, car les avantages sont de taille.

Les lagues et les vernis a base d'eau offrent de
nombreux avantages :

+ Ils sont pratiquement inodores lors de l'application et du séchage

- Ils ne contiennent aucun hydrocarbure aromatique (benzéne, toluéne,
xyléne, etc.).

« Ils n'émettent que trés peu d'émissions conformément a la directive en
matiére d'émissions de composés organiques volatils/Decopaint. Les

émissions de composés organiques volatils sont donc réduites au mini-

mum lors de l'ensemble de la phase d'application.

>>> 02

Les laques et
les vernis a
base d'eau
sont les talents
inconnus des

finitions de
surface
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La part en solvants des différents laques et vernis PU et HYDRO

[ Extrait sec en
pondéral -%

I Tauxde COVen
pondéral -%

7

5.8 % 27 %

PU pigmentés HYDRO pigmentés  HYDRO PU [ Taux d'eauen
pigmentés pondéral -%

25% i 37 %

Laques PU Laques HYDRO Laques HYDRO PU

51% 49%

55% | 42%

235%

76,5 %

2.6 % 6 %
Vernis PU Vernis HYDRO Vernis HYDRO PU

Remarque : les indications « env. » servent uniguement dans le cadre d'une comparaison
genérale et ne se réferent donc, également pour les systemes 2K, qu'a la lague ou au vernis |

- Letaux tres faible de solvants associé a des laques et vernis a base
d'eau spéciaux (teneur en COV < 3 % !) permet méme de respecter les
exigences en matiere de COV des marchés publics

- Les laques et les vernis a base d’eau spéciaux satisfont méme les
exigences de certains labels environnementaux (par ex « Ange bleu »
ou labels similaires.)

+ Plus de plainte a cause de L'odeur ! Méme les surfaces fraichement
vernies ou laquées ne dégagent pratiquement aucune odeur.

- Les « commandes urgentes » souvent inévitables avant la livraison/
le montage ne représentent donc plus un probleme d’un point de vue
olfactif.

- Ils possedent dans la plupart des cas une part importante non volatile
par rapport aux systemes a base de solvant comparables. Cela signifie :
- des surfaces plus garnissantes pour un grammage identique, ou
- un grammage plus faible pour un effet garnissant de méme qualité
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L'eau courante est utilisée comme diluant (si nécessaire) et produit de
nettoyage ; aucun diluant spécial et colteux n‘est nécessaire. Un diluant
spécial n'est utilisé que pour retirer des restes de laque ou de vernis
déja secs.

Dans de nombreux cas, des colts au m2 sont nettement plus faibles par
rapport a un systeme a base de solvant.

Pour certaines applications, une couche de laque ou de vernis Hydro
est suffisante pour obtenir une surface vernie ou laquée d'excellente
qualité et conforme aux exigences.

Les laques ou les vernis HYDRO ne jaunissent pas, sauf quelques
exception

La laque et le vernis hydro fluides ne sont ni facilement inflammables

ni combustibles (il n'existe donc aucun risque d'inflammation lors de la

phase d'application) et ne consistent par conséquent pas en un produit

dangereux !

- Cela 3, le cas échéant, des répercussions positives sur les mesures
de protection ATEX nécessaires, les quantités de stockage autorisées,
voire méme les cotisations d'assurance.

Les finitions réalisées au moyen de laque ou de vernis a base d'eau
sont généralement au moins « normalement inflammables

» (B2 selon DIN 4102) ; (a titre de comparaison, les systémes Cellulo
sont « légérement inflammables » (B3 selon DIN 4102).

Les laques et les vernis a base d’eau peuvent étre séchés de maniere

efficace au moyen de mesures de séchage appropriées (séchage par

halogene, par IR, a 'air ambiant, etc.) avec seulement une courte phase

de pré-séchage.

- Vous économisez ainsi beaucoup de temps par rapport aux systemes
a base de solvant. Et pour ces systemes, un séchage accéléré n'est
souvent pas possible.

Méme en tant que systeme 1K, des vernis et des laques a base d'eau
spéciaux atteignent pratiquement la résistance de systemes PU 2K a
base de solvant universels.

La résistance de certains systemes 2K-HYDRO ne se distingue que
trés légerement de certains systemes PU a base de solvant, et
celle-ci convient parfaitement a la plupart des domaines d'application.
(Cela n'est cependant pas le cas des systémes 1K-HYDRO auxquels un
durcisseur peut étre ajouté en option.)

Dans le cas de finitions a base d'eau, des finitions mixes des systemes
1K et 2K sont également possible, sans risque de « frisage » comme
pour les systemes PU a base de solvant.

Les appréts 1K-HYDRO spéciaux peuvent aussi étre finis au moyen
d'autres systémes de laques et de vernis (par ex. laques cellulo ou PU).
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Les avantages des systemes 2K-HYDRO

Les systemes de laque ou de vernis a base d'eau 2K, ceux qui nécessitent abso-
lument un durcisseur supplémentaire pour obtenir un durcissement optimal, font
partie des systemes high-tech de la gamme des laques ou des vernis HYDRO.
Contrairement aux produits 1K, auxquels un durcisseur en option peut étre ajouté,
ceux-ci profitent de caractéristiques nettement meilleures grace a une réaction
chimique supplémentaire (par ex. isocyanate ou autre).

Comparaison de photos : résistance chimique selon
DIN 68861, partie 1b

Lague 1K-HYDRO Laque 1K-HYDRO plus durcisseur
(produit de la concurrence) (produit de la concurrence) :

T ] =]
Lague 1K-HYDRO « véritable » laque 2K-HYDRO
(derniére génération) Hesse HYDRO PU COLOR
Hesse HYDRO PRO-COLOR HDB 54705-9010

HB 65285-9010



L'expérience a montre que les liants a durcir en option sans ajout de durcisseur
ne présentent pas une résistance chimique et mécanique correcte. En ajoutant un
durcisseur, ils ne font que se rapprocher, le cas échéant, des caractéristiques de
la « véritable » laque et du « véritable » vernis a base d'eau 2K. Dans de nombreu-
ses situations, ils n'égalent méme pas les propriétées d'un systeme 1K-HYDRO de
qualité de la derniere génération de matiere premiere.

La condition préalable a la réticulation du liant et du durcisseur est toutefois la
presence de partenaires de reaction correspondants, qui doivent étre présents
en nombre suffisant dans le liant de la peinture. Et cela n'est pas le cas pour les
produits a durcir en option. Ce n'est pas le cas des vernis a l'eau.

Les « veritables » laques et vernis a base d'eau de qualité ne sechent pas comme
le veut la pratique sans ajout d'un durcisseur, tout comme une lague ou un vernis
PU a base de solvant.

Apres l'ajout d'un durcisseur approprié et la phase de
durcissement, vous obtenez également :

+ Une meilleure résistance mécanique (abrasion, élasticité, accrochage)
Une meilleure résistance chimique (également DIN 68861 1b, normes
IKEA)

+ Une meilleure résistance contre les cremes pour les mains agressives

- Un meilleur effet isolant contre les substances contenues dans le
bois/ les teintures du bois

+ Un plus haut degré de réserves de sécurité dans le cas de surfaces tres
fortement sollicitées (cuisine, salle de bain, etc.)

Comparaison avec les systemes PU
a base de solvants :

- Réduction nette de la teneur en COV

+ Odeur douce

« Généralement non jaunissant

- Finitions sans risque avec des combinaisons 1K/2K possibles
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Les laques et
les vernis a
base d'eau
ont leurs

particularités

Les produits a base d'eau ont leurs particularites :

Comportement général de 'eau comme solvant naturel et les
effets sur les caractéristiques des laques ou des vernis a base
d'eau

« Leau jouit d'un degre de tension de surface beaucoup plus élevé que
d'autres solvants.

- Le gonflement des matériaux de support sensibles a l'eau tels que le
bois comme matériau de support naturel dépendait de U'élixir de longue
vie gu’est l'eau. C'est pourquoi l'arbre a ouvert tous ses pores et a dispo-
sé les fibres pour pouvoir en absorber le plus possible. Les meubles en
bois doivent par conséquent continuer a étre bien protégés grace a de la
laque et du vernis.

Comparaison de la tension de surface / mouillage du support
Sur du MDF: Sur de U'hétre :

Solvant Solvant

Photos : Gonflement du support sous l'influence de l'eau apres
une courte durée
Sur de l'hétre Sur du MDF

Différence : diverses qualités de MDF apres linfluence de l'eau pendant une heure
dans la zone inférieure :




- Autres processus d'évaporation/de séchage (plus lents) ; en fonction
de U'humidité de l'air en comparaison avec un systeme a base de solvant
/véritable solution de liant), les laques et les vernis a base d'eau
(dispersions) séchent également de maniére différente et ont absolu-
ment besoin d'une certaine teneur en solvant, 'agent de coalescence,
pour la formation de son film.

Différents processus de séchage des laques et vernis a base
de solvant/eau

Séchage des laques Cellulo

Solvant : ,
L F h
aque cellulo > SSERTEE =» Film de séchage
100 % 75 % 25%
R R B

Q

Mouvement d'air
+ Chaleur

Film mouillé

Séchage des laques et vernis a base d'eau :

Evoluti 2 : QO
volution par étapes : O O

1. Rapprochement O

2. Contact

3. Fusion =
coalescence

L'opération
dépend de la
température !

1. Avec un film humide, les particules de polymere peuvent se déplacer librement, mais ne se
touchent pratiquement pas (particules chargées différemment en électricité)

2. Lorsque le processus de séchage commence, les particules de polymeres se rapprochent les
unes des autres et se disposent tout d'abord principalement de maniere cubigue.

3. Lorsque le processus de séchage et de rétraction est a un niveau avance, elles prennent la
forme d'un ensemble de billets compact. Les particules de polymere ne peuvent plus se
déplacer, le processus de coalescence commence (au moyen de l'agent de coalescence
contenu dans la laque ou le vernis = solvant trés long).

4. La formation du film est terminée. Dans le cas de systemes 2K, la réticulation supplémentaire
ne s'effectue que maintenant.
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Séchage des laques et vernis a base d'eau :

Microscope électronique : évolution d'une dispersion :

a) 30 min. b) 240 min.

fa

c) 660 min. d) 1440 min.

+ Leau s'évapore nettement plus lentement que la majorité des solvants
utilisés habituellement dans les laques et les vernis a base de solvant.
Gréace a leur combinaison dans des systémes a base de solvant (dans
ce cas, jusqu’'a 35 solvants différents peuvent étre utilisés !), le pré-
séchage, mais également le séchage a cceur peuvent étre controlés
de maniéere ciblée. Dans le cas des laques et des vernis HYDRO, c’est
possible de maniere tres limitée. Il existe en effet qu'un type d'eau, et
ses parametres chimiques et physiques sont sans équivoque et peu
influencables.

- Le séchage des laques et des vernis a base d'eau dépend de la tempé-
rature ambiante et de U'humidité de lair. Plus l'air ambiant est humide,
moins l'eau peut étre absorbée. Si l'air absorbe moins d'eau, plus l'eau a
besoin de temps pour pouvoir s'échapper du grammage du film mouillé.
Le processus de séchage de la lague ou du vernis est donc plus long.
La température ambiante ayant un impact direct sur l'absorption de
Ueau par Lair, celle-ci ne doit également pas étre trop basse.
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Tableau représentant l'indice d'évaporation de certains solvants
contenus dans les laques et les vernis

L'indice d'évaporation correspond a la durée nécessaire a 'évaporation complete
d’'une matiere, par rapport a la durée dont l'éther diéthyliqgue a besoin pour s'‘éva-
porer. La durée s'exprime avec « 1». Donc, un solvant avec un indice d'évaporation
égal 310 s'évapore 10 fois plus lentement que le solvant de référence (dans des
conditions identiques !).

Par conséquent, dans la plupart des situations : plus l'indice de vaporisation

d’un solvant est élevé, plus sa teneur dans la laque ou le vernis est élevée, plus
le temps de séchage de celle-ci ou celui-ci sera long.

Du solvant Indice dévaporation (env. - indication)
(nom trivial) (Référence : éther diéthylique)

Ether
diéthulique

Acétone

Ethanol

Acétate de
butyle

Butanol

Xylene

White-spirit
(145-200 °C)

Eau

Du solvant Verdunstungszahl (ca-Angabe)
(nom trivial)

Eau

Butylglycol
(agent de coalescence 163
pour Hydro)

Butyldiglycol
(agenl:tJ de cgoagtescence >1200
pour Hydro)

Autre aspect/transparence : Les dispersions du liant déja mentionnées
de la laque ou du vernis a base d’eau sont plus grossieres que les liants
des systemes a base de solvant. Les films secs de la lague ou du vernis
a base d’eau ont par conséquent un autre effet visuel. L'aspect est
également légerement différent. Certains bois semblent plus naturels
et plus élégants avec une finition avec des laques ou des vernis a base
d’eau. Cet effet visuel spécial souligne méme leur exclusivité.
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Tableau représentant l'influence de la température am-
biante et de 'humidité sur le processus de séchage

Température de 100 % humidité 55 % humidité différence =

Lair absolue relative l'absorption
éventuelle d'eau
par lair

30,4 g/m3

Seules des quantités différentielles/m3 sont disponibles pour le séchage de la peinture a U'eau.

Exemple de calcul pour une surface avec une laque

ou un vernis a base d'eau:
Laque ou vernis Hydro, 35 % corps étrangers ; 65 % eau
Grammage de la lague ou du vernis : 100 g /m?
65 g eau/m? de surface laquée/vernie !
Besoin en air pour le séchage de cette quantité :
- pourune températurede10°C: 155 m?
- pour une températurede 20°C: 8,3 m?
- pourune température de 30 °C: 4,7 m® =>par metre carre
de surface laquée/vernie |

A titre de comparaison:

Exemple de calcul pour une surface avec une lague ou un vernis

PU a base de solvant :

Base du calcul ; Saturation du solvant de lair pour une température de 20 °C :
Acétate de butyle env. 500 g/m?

Acétone env. 600 g/m3

Ether diéthylique ca. 1900 g/m3

Laque ou vernis 2K-PU a base de solvant, 25 % corps étrangers ;

75 % COV (Buac)

Grammage de la laque ou du vernis : 100 g / m2

75 g solvant / m2 de surface laquée/vernie |

Besoin en air pour la pénétration du solvant dans cette quantité :

- pour une température de 20 °C: env. 0,15 m® => par metre carré
de surface laquée/vernie !

Remargue : ces calculs sont uniquement a titre d'orientation !

Pour le séchage des laques et des vernis a base de solvant, seulement env. 2 % de
quantité en air sont necessaires, mais odeur est plus forte.
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- Dans de rares cas, le marquage des pores de types de bois spéciaux
n'est pas aussi élégant et accentué qu'avec des laques ou des vernis a
base de solvant. Dans la plupart des cas, cet effet peut cependant étre
largement compensé avec une méthode de travail adéquate, par ex. en
ajoutant un optimiseur.

Photo de comparaison des finitions : laque et vernis a
base de solvant / laque et vernis hydro

PU HYDRO CELLULO

Hétre

Noyer

Nous pouvons bien observer ici que les lagues ou les vernis se comportent différemment en
fonction des surfaces en bois. Nous pouvons cependant bien identifier que cela ne génere
pas d'effet laiteux sur les bois fonces tels que le noyer. Le chéne obtient davantage de cou-
leur, car il contient des substances solubles.

Photo de comparaison des finitions : Laque ou vernis a base de
solvant / laque ou vernis HYDRO

Comparaison sur du bois de rose (Bahia Rosewood) ; les deux échantillons ont recu
2 fois une premiere couche et 1 couche de finition.

Finition PU Finition HYDRO

En conclusion : le réchauffage du Hesse HYDRO-PUR-Fond brillant
HDG 5407 (MV : 10:1 avec HDR 5091) est identique avec un fond PU a base de solvant.
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- Les surfaces sur lesquelles une laque ou un vernis a base d’'eau a été
appligué sont souvent plus thermoplastiques que des surfaces sur les-
quelles un systeme a base de solvant a été appliqué. Il est donc recom-
mandé de ne pas trop chauffer lors du processus d'égrenage du vernis
ou de la laque.

+ L'eau provoque la corrosion de nombreux métaux, c'est pourquoi
vous devez préférer des matériaux en acier inoxydable ou en matieres
plastiques.

- Leau gele a environ 0 °C.

« Les produits de laque ou de vernis a base d'eau doivent étre stockés,
traités et séchés sans rouille. Une température minimale est nécessaire
pour la formation du film.

- Conservation des laques et des vernis a base d’'eau. Ce point revét
depuis peu une importance croissante. Pourquoi les laques et les
vernis a base d'eau doivent-ils étre conservés ?

L'eau peut-elle croupir ou moisir ?

Non, de l'eau pure seule ne perd pas de sa qualité. Si des substances « extérieures
» sont ajoutées, il est possible par exemple que des algues, des champignons et
des bactéries proliferent.

La production de matieres premieres pour laque ou vernis et de lague ou de vernis
a base d'eau n'étant pas entierement sterile, il ne peut malheureusement pas étre
completement évité que déja lors de la phase de production, un certain nombre

de germes soit présent dans la laque ou le vernis. L'expérience a montré que cette
quantité est nettement plus faible que la contamination lors de l'utilisation par
lapplicateur (adhérence aux vétements, aux gants, légérement présents dans Lair,
au niveau de lappareil nécessaire pour le mélange, celle présente dans le réci-
pient qui contiendra la laque ou le vernis du pistolet de pulvérisation, etc.). Certains
agents de conservation sont donc ajoutés afin de nettement retarder le processus
de putrefaction naturelle, et ainsi offrir au systeme de lagque ou de vernis a base
d'eau une durée de conservation opérationnelle (la plupart du temps plusieurs
mois). Dans la majorité des cas, cette opération est réalisée par le sous-traitant du
fournisseur lors de la fabrication des matieres premieres utilisées. Ces agents de
conservation souvent inévitables que le fabricant de laque ou de vernis doit ajou-
ter doivent étre indiqués sur ‘étiquette conformément a a [égislation en vigueur et
a partir d'un certain seuil qui change malheureusement perpétuellement.



Nous, en notre qualité de fabricant de lague et de vernis, nous n'ajoutons des
agents de conservation supplémentaires que dans des situations absolument
exceptionnelles. Et si nous devons le faire, il ne s'agit pas d'agents de conservation
soumis a une identification. En outre, en collaboration avec nos sous-traitants,
nous recherchons sans cesse un compromis pratigue entre la stabilité au stocka-
ge et labsence d'identification. Nous avons en effet comme objectif de formuler
les laques et les vernis a base d’'eau conformément aux directives juridiques en
vigueur, sans qu’une identification soit nécessaire, et ce avec une stabilité au
stockage encore plus pratique de plusieurs mois. IL s'agit cependant d'une course
continue entre la stabilité au stockage pratique et les directives juridiques en
constante évolution.

Entre-temps, nous avons cependant pu atténuer un grand nombre de répercus-
sions décrites de « l'eau » sur les systemes de laques et de vernis HYDRO a tel
point gu'ils ne sont plus aussi graves qu'il y a encore quelques annees.

Mais vous, en votre qualité d'applicateur, il est conseillé que vous les connaissiez
et que vous les adaptiez. Cela n'exige qu'un effort minime de les atténuer de nou-
veau. Et dans la plupart des cas, vous obtiendrez le résultat escompté. Le com-
mercial Hesse se tient a votre disposition pour vous assurer une transition sans
heurts.
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Qu'est-ce que
cela implique
DOUr VOUS

en tant

qu'applicateur ?
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Qu'est-ce que cela impligue pour vous en tant
qu'applicateur ?

Matériaux de support et préparation

- Utilisation de matériaux de support « appropriés pour des laques et
vernis hydro », par ex. le MDF

« Humidité du bois ; idéalement entre 8 et 12 %
« Humidité de lairidéale 55 - 65 %

- Enlever toutes les poussiéeres de pongage du bois voire bien nettoyer
le matériau de support :le cas échéant, si les supports n‘ont pas été
traités correctement (impuretés grasses, sueur des mains, créme pour
les mains, gants de protection non conformes, etc.), cela peut entrainer
des refus.

- Température : laque/vernis et matériau de support, au moins 15 °C ;
mieux 18-20 °C, car cela pourrait provoquer des problemes de forma-
tion du film et de durcissement. C'est également le cas avec des laques
et des vernis a base de solvant.

Influence du pongage bois brut grain sur la taille des fibres du bois :

Poncage bois brut grain de 120 chéne : Poncage bois brut grain de 180 chéne :
21-29 um 1M -19 um

Dans le cas d'un pongage avec un grain de 180, les fibres sont nettement plus
courtes : 11-19 um. Notre expérience a montré gue le film de la lague ou du vernis
est compléetement incorporé. La surface vernie/laquée seche est par conséquent
beaucoup plus lisse.



Option supplémentaire d'optimisation du poncage du bois brut :

Pour le bois massif, notamment le chéne, le poncage transversal est la

meilleure solution :

Photo de gauche : pongage grain 120/120 en longueur

Photo de droite:  poncage grain 120 en longueur/ 150 en travers/ 180 en
longueur

poncage grain 120/120 poncage grain
en longueur 120 en longueur/ 150 en travers/
180 en longueur

Dans le cadre du test, nous avons utilisé une laque a base d'eau bleue afin
de mieux identifier les rainures.

Au niveau des rainures lors du pongage, nous pouvons reconnaitre le soulevement
des fibres du bois.

Nous pouvons voir qu'apres un pongage transversal, beaucoup moins de fibres sont
redressees, car elles sont coupées au moment du poncage transversal.

- Eviterun poncage du bois trop grossier. Meilleur/autre pon¢age du bois
brut grain (par ex. poncage longitudinal/transversal en dégradé). Le vieil
adage reste valable, surtout en relation avec des laques et des vernis a
base d’eau : « bien poncé, c'est a moitié laqué/vernis ».

La durée de tenue de la bande de pongage pour le poncage bois brut
grain est, selon notre expérience, beaucoup plus longue que celle pour
U'égrenage du vernis.

- Vérifier le caractere approprié des teintes et autres matériaux de trai-
tement pour une utilisation avec/sous des laques et es vernis a base
d'eau. Si vous avez un doute, n'hésitez pas a demander au fabricant.
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Aplication

Outre les dispositions « courantes », qui sont aussi valables pour des laques et des
vernis a base de solvant

- Bien mélanger avant utilisation

- Prendre des dispositions pour qu‘aucune poussiéere de bois et de laque ou
de vernis ne tombe dans le bidon.

Toujours fermer minutieusement le bidon apres utilisation et le stocker
correctement.

Nettoyer correctement les appareils d'application si possible directement
apres utilisation.

« Ne pas boire et ne pas manger lors de la phase d'application
« Porter un équipement de protection personnel, etc.

Les points suivants doivent également étre pris en compte:

+ Utiliser des appareils exempts de rouille.
- Température d'application idéale : 18 - 20 °C

- Sile bidon de lague ou de vernis a déja été ouvert plusieurs fois : retirer
minutieusement les particules séches de laque ou de vernis (adhésions
au bord du bidon ou sur la surface laquée/vernie flottante) de la laque
liquide ou du vernis liquide avant l'application. Elles ne doivent pas étre de
nouveau incorporées dans le produit, car elles ne se dissolvent plus dans
la lague ou le vernis a base d'eau et provoqueraient une surface laquée/
vernie rugueuses. Il est recommandé de filtrer la laque ou le vernis avant
U'application.

« Les laques et les vernis a base d'eau vont plus facilement former de la
mousse que les laques et les vernis a base de solvant. Le produit doit donc
étre bien agité avant son application. Mais, il est recommandé de le mé-
langer le plus lentement possible, a la main ou au moyen d’'un agitateur
approprié de sorte que l'air ne rentre pas dans la lague ou le vernis, ou que
trés peu.

En raison de leurs propriétés spéciales, les laques et les vernis a base
d'eau doivent étre pulvérisés différemment, c'est-a-dire avec des diame-
tres de buses plus petits et une pression d'air du produit voire de la pul-
vérisation plus élevée. Vous trouverez les recommandations correspon-
dantes dans les informations techniques de chaque systéeme de laque ou
de vernis.

- Enregle générale, la laque ou le vernis a base d'eau est appliqué avec des
grammages un peu plus faibles.

« Ils possedent une autre fluidité et ne sont pas pulveérisés sur l'application,
mais sont tout de méme appliqués.
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Séch

La premiére couche de laque ou de vernis a base d'eau soit étre plus
fine que la/les suivante(s). Moins d'eau rentre ainsi en contact avec le
bois qui gonfle moins. Comme effet secondaire positif, la couche de
laque ou de vernis hydro plus fine seche plus vite et peut étre poncée
plus tot et poser par conséquent la couche de finition plus vite.

Dans le cas des systemes 2K, toujours incorporer en premier le
durcisseur tout en remuant, puis, selon les indications de la fiche tech-
nique, diluer avec jusqu’a 5 % d'eau.

Ne jamais mélanger de laque ou de vernis a base d’eau avec des sol-
vants organiques. La laque ou le vernis coagule et devient inutilisable.
Un risque peut étre encouru en cas d'utilisation alternée des syste-
mes a base d'eau et des systemes a base de solvant, par ex. avec un
pulvérisateur.

age
Il est recommandé d'avoir une température ambiante constante
d'au moins 16 °C (idéalement entre 18 et 20 °C), mais avec une faible
circulation d‘air afin que 'air ambiant puisse absorber et emporter de
maniére constante et en quantité suffisante l'eau qui s'évapore pen-
dant le processus de séchage.

Par ailleurs :
la température minimale s'applique également aux systemes PU a base
de solvant. Ceux-ci sechent également plus lentement lorsque les
températures sont inférieures a 15 °C et le processus de réticulation
n'est pas optimal. Ils ont également besoin de beaucoup plus de temps
pour former leurs caractéristiques habituelles. Cela n'est cependant pas
aussi évident que sur les laques ou les vernis a base d'eau.

Idéalement, les pieces dédiées a la pulvérisation et au séchage sont
séparées l'une de l'autre afin d'optimiser individuellement et si néces-
saire les configurations des phases d'application et de séchage.

ILest important d'avoir un renouvellement d’air constant, mais pas
trop violent, en plus de la température de séchage correcte, pour que
le séchage soit optimal. Attention : aucun courant d'air ! Un simple
ventilateur est souvent suffisant (dans Lle cas d’'une application exclu-
sive de laque ou de vernis a base d'eau, aucune protection ATEX n’est
nécessaire dans la plupart des situations !)

Possibilité d'avoir recours au séchage accéléré : Avantage du rayon-
nement avec des ondes plus courtes : seules les couches de laque ou
de vernis a sécher seront chauffées, par la piéce a usiner (aucune mo-
dification de l'humidité du bois) L'eau/le solvant sera éliminée, mais
une éventuelle réaction chimique nécessaire est stimulée/accélérée.
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- Exemple : une unité de séchage est composée de 2 panneaux réfléchis-
sants mobiles sur lesquels sont vissés 6 projecteurs infrarouges haloge-
nes a ondes courtes avec un écart de 2,80 a 3 m (espace pour des charri-
ots a glissiére, répartition jusqu’a 15 cm d'écart).

Exemples avec séchage IR halogene :

Produit Exemple de grammages Minutes
COOL-TOP 1ére couche 90 g/m? 3-4
HE 65094 2e couche 90 g/m? 9
COOL-FILL 1ére couche 190 g/m? 8

HP 6645-9343

Ajustement spécial 1ére couche 120 g/m? 15
Laques de couleur HYDRO

vernis/de la laque

- Comme une surface seche de lague ou de vernis HYDRO n’est plus
suffisamment ,miscible” dans la couche suivante, un égrenage est donc
nécessaire dans la plupart des cas. Un pont d'accrochage mécanique est
ainsi créé pour un accrochage correct des couches de laque ou de vernis
individuelles.

L'égrenage nécessaire dépend du grammage, des configurations
d‘application (température, humidité d'air, circulation d'air, etc.) et bien
sUr du temps de séchage et des parametres environnementaux ambiants.
C'est pourquoi les temps indiqués dans les fiches techniques s’entendent
comme valeurs indicatives dont la validité pour les conditions en vigueur
sur site chez vous doit étre veérifiée.

«  Lerésultat peut étre optimisé en ayant recours a des agents abrasifs
spécialement recommandés (bandes, dispersion ouverte/de la densité,
brosses, etc.). Le fabricant d'abrasif se tient a votre disposition pour toute
question.

Toujours retirer avec précaution la poussiere de poncage. Elle ne
pourra plus étre dissoute par la laque ou le vernis a base d'eau et peut
agir comme couche de séparation et influencer de maniéere négative
l'accrochage entre les couches de lague ou de vernis. Dans certains
cas, elle peut également engendrer une surface rugueuse.
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Autres informations
Nettoyage > > > 0 5

ILn'est plus possible de retirer des restes secs de lague ou de vernis avec de
eau. Un diluant traditionnel doit donc étre utilise. Une application alternée d'un
systeme de laque ou de vernis & base d'eau avec un systéme & base de solvant Nettoyage

dans un pulverisateur peut conduire a des erreurs et consiste en une operation Autre SéCUFité
complexe |

En cas de changement d'un systeme a base de solvant a un au travail
systeme a base d'eau, et inversement, toujours opérer avec un Mise au rebut
diluant intermédiaire :

Du solvant a l'eau:

- Retirer la lague ou le vernis

- Rincer avec un diluant

- Rincer avec un diluant intermédiaire

- Bien rincer avec de l'eau

- Remplir avec de la laque ou du vernis a base d'eau et appliquer

De l'eau au solvant :

- Retirer la laque ou le vernis

- Bien rincer avec de l'eau

- Rincer avec un diluant intermeédiaire

- Rincer avec un solvant

- Remplir avec de la laque ou du vernis a base de solvant et appliquer

Sivous oubliez une étape ou que l'ordre n'est pas respecte, cela peut engendrer
des problemes. Un autre pulvérisateur est donc nécessaire des la premiere «
panne ». C'est pourquoi il est recommandeé d'utiliser des le début un pulvérisateur
dédié au systeme de lagque ou de vernis a base d'eau. Dans des cabines de pul-
vérisation a rideau d'eau, un agent de coagulation spécial est nécessaire | (notam-
ment en cas d'utilisation alternée de laque ou de vernis a base d'eau et a base de
solvant dans une cabine |)

Sécurité au travail

Les laques et les vernis a base d'eau polluent moins l'environnement et sont au
premier abord eégalement moins dangereux pour la santé. Il est toutefois essentiel
de respecter les codes de conduite courants et spéciaux, ainsi que les mesures
nécessaires dans le cadre de la sécurité au travail, tout comme pour les laques et
les vernis a base de solvants. Vous obtiendrez des informations détaillées dans
les fiches de securité.

Mise au rebut

Les laques et les vernis a base d’'eau qui ne sont plus nécessaires, les restes

de laque ou de vernis a base d'eau, ainsi que l'eau sale qui a servi au nettoyage,
etc. consistent en des déchets spéciaux et ne doivent pas étre envoyés dans les
canalisations sans autorisation des autorités !

La mise au rebut n'est pas reglementée de maniere uniforme. Il existe d'import-
antes différences a l'échelle régionale. Veuillez donc respecter les difféerentes
dispositions ! Veuillez vous informer aupres des autorités compétentes.
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Ulrich Abdinghoff
(Gestion de produit)
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Conclusion

Comme vous avez pu le constater, il faut respecter certains points lors de lap-
plication de laques ou de vernis HYDRO. Cependant, une petite modification du
processus de production actuelle est déja souvent suffisante pour tenir compte
des propriéetés particulieres du systeme d'avenir que sont les lagues et les vernis
a base d'eau.

Vous naurez que des avantages a passer a un systeme a base d'eau, car l'eau
est la matiere premiere la plus importante des systemes de vernis et de lague du
futur.

Je suis convaincu d'une chose : le changement commence
dans la téte!

Une fois que cela est clair, les systémes HYDRO peuvent (presque) faire tout ce
que les systemes a base de solvant font, du moment que les caractéristiques
particulieres de ces systemes du futur sont prises en compte.

Essayez et vous serez surpris du résultat !
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